
乾燥用ゼオライトパック
有機
合成

コードNo. 品名 粒形 容量 希望納入価格(円)

261-02271 Zeolite Packs 
[Zeolite, Synthetic, A-3, Beads, 1.40-2.36mm (8-12mesh)]

不織布の参考サイズ
3 g：60 mm×65 mm, 10 g：120 mm×65 mm, 
50 g：120 mm×65 mm

球状

3 g×20 4,000

267-02273 10 g×20 6,000

265-02274 50 g×10 7,500

ゼオライトは有機溶媒の脱水処理に用いられます。本品は、各重量の合成ゼオライ
トを不織布で小分けしたゼオライトパックです。不織布に包むことで、粉砕したゼ
オライトの粉末が溶媒に混入するのを防ぎます。使用後は、不織布ごと瓶から取り
出せるので、後処理が容易です。

⚫ 粒形：球状
⚫ サイズは 3 g ・ 10 g ・ 50 g の 3 種類⇒容器のサイズに合わせて選択可能
⚫ 外装は密閉性の高いアルミ袋を採用（アルミ袋内：脱気）
⚫ 不織布の材質：ポリプロピレン/ポリエチレンの複合繊維

10 g3 g

写真 1. 各容量のゼオライトパック

50 g
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防湿の観点から、外装にはポリ袋ではなくアルミ袋を採用して
います。また、より活性の高いゼオライトをご使用いただくた
めにアルミ袋の中の空気を脱気しています。

写真 2. ゼオライトパックの外装イメージ

コードNo. 品名 粒形 容量 希望納入価格(円)

131-13531
Molecular Sieves Pack 3A (粒度：1.40 - 2.36 mm)

不織布の参考サイズ約 95 mm×約 70 mm
球状 25g×10 4,500

従来品の 25 g × 10 包装も継続販売中です。外装はポリ材質の透明袋を使用しています。

関連製品

1. 計算量の 3～4 倍程度の合成ゼオライトを溶媒に添加します。※1 ※2

2. 時々、揺り動かして 24 時間放置します。
3. 早いもので 1 時間、脱水しにくいものでは数日で乾燥が完了します。※3

外装

一般的な使用方法

※1 吸湿容量は、合成ゼオライトの自重の約 25% です。
※2 最大吸湿容量や計算量の倍数値は、書物によっても異なりますので、おおよその目安となります。
※3 対象とする吸着物質により乾燥時間は異なりますので、適宜調整してご使用ください。

水の比重は 1.0 なので、3 L 中に水分は 3 g あることになります。合成ゼオライトは自重の約 25％吸湿すると考えると、
乾燥に必要な合成ゼオライトの量は最低 12 g です。実際は、計算量の 3～4 倍程度を添加することから、水分乾燥には
約 40～50 g の合成ゼオライトを必要とします。

合成ゼオライトの必要量 －水分含量 0.1% の有機溶媒 3 L を乾燥させる場合－


